
 

  

Strandesplanaden 4  
Indeklimaundersøgelser  



 

Side 2 | 243925-1 Version 1 TEKNOLOGISK INSTITUT 

 

 

 

Strandesplanaden 4  
Indeklimaundersøgelser  
 

Rekvirent : 

Brøndby Kommune  

Park Allé 160, 2605 Brøndby  

Att. Jehad El-Hussein  

 

Udarbejdet af:  

Teknologisk Institut  

Gregersensvej 4  

2630 Taastrup  

Byggeri og Anlæg 

Daniel Read 

 

Kvalitetssikring:  

Sagsansvarlig: Daniel Read, tlf. 7220 2580, dare@teknologisk.dk  

Medlæser : Sofie Marie Kristensen, tlf. 7220 2837, smk@teknologisk.dk  

Opgavenr.: 243925-1 

Versionsnr.:  1 

 

8. maj 2024  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resultater af Instituttets opgaveløsning beskrevet i denne rapport, herunder fx vurderinger, analyser og udbedringsforslag,  

må kun anvendes eller gengives i sin helhed, og må alene anvendes i denne sag. Instituttets navn eller logo eller medarbejde-

rens navn må ikke bruges i markedsføringsøjemed, medmindre der foreligger en forudgående, skriftlig tilladelse hertil fra  

Teknologisk Institut, Direktionssekretariatet.  

 



 

 

Side 3 | 243925-1 Version 1 TEKNOLOGISK INSTITUT 

 

Indhold  

1. Indledning  ........................................................................................................................................... 5 

2. Baggrund  ............................................................................................................................................. 5 

3. Formål  .................................................................................................................................................. 5 

4. Data og modtagne informationer  .................................................................................................... 5 

5. Måle- og analysemetoder  ................................................................................................................. 6 

6. Sammenfatning  .................................................................................................................................. 6 

6.1. PCB-undersøgelser  ............................................................................................................ 6 

6.2. Fugt og mikrobiologisk undersøgelse  ............................................................................. 6 

7. Besigtigelse og målinger  ................................................................................................................... 6 

7.1. PCB-undersøgelser  ............................................................................................................ 7 

7.2. Fugt og mikrobiologisk undersøgelse  ............................................................................. 8 

7.2.1. Rum-nr. 0.008, Kontor, Undersøgelser 03 -04-2024 ...................................................... 9 

7.2.2. Rum-nr. 0.009 Gang, Undersøgelser 03 -04-2024 ........................................................ 10 

7.2.3. Rum-nr. 0.004, Kontor, Undersøgelser 03 -04-2024 .................................................... 11 

7.2.4. Rum-nr. 0.026 Kontor, Undersøgelser 03 -04-2024 ..................................................... 13 

7.2.5. Rum-nr. 0.013, Møderum, Undersøgelser 10 -04-2024 ............................................... 15 

7.2.6. Rum-nr. 0.018, Personalekøkken, Undersøgelser 10 -04-2024 .................................. 17 

7.2.7. Rum-nr. 0.021, Møderum, Undersøgelser 10 -04-2024 ............................................... 18 

7.2.8. Rum-nr. 0.015 Kontor, Undersøgelser 10 -04-2024 ..................................................... 19 

8. Vurdering  .......................................................................................................................................... 21 

8.1. PCB-undersøgelser  .......................................................................................................... 21 

8.2. Fugt og mikrobiologiske undersøgelser  ....................................................................... 21 

8.2.1. Ydervægge ........................................................................................................................ 21 

8.2.2. Gulve .................................................................................................................................. 21 

8.2.3. Lofter  ................................................................................................................................. 22 

8.2.4. Samlet vurdering ɀ fugt og mikrobiologisk undersøgelse  .......................................... 22 

9. Handlingsplan  ................................................................................................................................... 23 

10. Bilag ................................................................................................................................................... 24 

10.1.1. Træfugt  .............................................................................................................................. 24 

10.1.2. Fugtmåling med GANN -systemet  .................................................................................. 24 



 

 

Side 4 | 243925-1 Version 1 TEKNOLOGISK INSTITUT 

 

10.2. Generelle anvisninger ved skimmelrenovering  ........................................................... 25 

10.3. Renovering efter skimmelsvampeangreb - Råd til håndværkere  ............................. 26 

10.4. Analyserapporter  ............................................................................................................. 29 

 

  



 

 

Side 5 | 243925-1 Version 1 TEKNOLOGISK INSTITUT 

 

1. Indledning  

Efter aftale med Jehad El-Hussein  har Teknologisk Institut, Byggeri og Anlæg den 15. marts 2024  

gennemført  undersøgelse for skadelige stoffer, fugt og skimmelsvamp i opholdsrum og kontorlo-

kaler tilhørende Ungehuset ɀ Jobcenter Brøndby, beliggende Strandesplanaden 4, 2660 Brøndby 

Strand.   

 

Undersøgelsen blev udført  af Daniel Read, Sofie Marie Kristensen  og Lene Dalvang , Teknologisk 

Institut, Byggeri og Anlæg.  

 

2. Baggrund  

Foranlediget af tidligere undersøgelser i Jobcenteret, Tybjergparken 2 , ønsker rekvirenten hjælp 

til undersøgelser  i Ungehuse t ɀ Jobcenter Brøndby, beliggende på Strandesplanaden 4.  

 

Denne rapport omhandler undersøgelser og analyser i forhold til svampevækst i skjulte konstruk-

tioner  og PCB i indeklimaet . 

 

3. Formål  

Ifølge aftale med rekvirenten havde undersøgelsen følgende formål:  

¶ At undersøge ved stikprøver om der er skjult skimmelsvampevækst i konstruktionerne.  

¶ At undersøge PCB i indeklimaet . 

¶ At vurdere årsag til  eventuel t registrere t opfugtning og vækst af skimmelsvampe . 

¶ At anbefale afhjælpningstiltag i forhold til eventuel fugt og skimmelsvampevækst.  

 

4. Data og modtagne informationer  

Rekvirenten har oplyst følgende:  

¶ Ansatte i ungehuset har i enkelte områder oplevet indtrængende vand  

 

Rekvirenten har udleveret følgende:  

¶ Plantegning  

 

Teknologisk Institut har indhentet følgende bygningsdata forud for besigtigelsen : 

¶ Ungehuset består af sammenbyggede pavilloner, udført i lette konstruktioner.  

¶ Udvendigt er pavillonenerne beklædt med træ.  

¶ Der er fladt tagpaptag.  

¶ Der er opsat nyere ventilationsanlæg.  
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5. Måle - og analyse metoder  

Målemetoder er beskrevet i bilag 10. 1. 

Analysemetoder er beskrevet i bilag 10.4.  

 

6. Sammenfatning  

6.1. PCB-undersøgelser  

PCB luftprøver viser indhold væsentligt under Sundhedsstyrelsens aktionsværdier på 300 ng/m³. 

Resultaterne ligger fra ikke påvist til 66 ng/m³. Der er derfor ingen forbehold i forhold til ophold i 

bygningerne. Inden en renovering eller nedrivning skal der f oretages en grundig kortlægning af 

de skadelige stoffer i byggematerialerne.  

 

6.2. Fugt og mikrobiologisk undersøgelse  

Der er ved prøvetagning fundet moderat til kraftig skimmelsvampevækst i ydervægge, gulve og 

lofter i kontorer samt opholdsrum. Den registrerede vækst af skimmelsvampe i gulve , vægge og 

loft vurderes at påvirke indeklimaet i moderat til høj grad, jf. SBI -anvisning 274, udgave 1, 2020.  

 

Årsagen vurderes at være nuværende eller tidligere vandindtrængning , samt manglende  ventile-

ring af konstruktioner og mangler i bygningens  tætningsplan.  

Herudover vurderes der at være forhøjede fugtniveauer i områder under gulve og i ydervægge 

tæt på det omkringliggende terræn.  

 

De udførte  undersøgelser vurderes repræsentative for hele bygningen . Derfor anbefales enten 

en udskiftning af pavilloner ne, eller skimmelrenovering, jf. handlingsplan i afsnit 9.  

 

7. Besigtigelse og målinger  

Ungehuset ɀ Jobcenter Brøndby, er indrettet med kontorer og møderum , herudover et køkken og 

toiletter.  

På figur 1 kan ses plantegning over børnehusets lokaler, med markering af prøvetagning for 

skimmelsvampevækst i konstruktioner udført d. 03 -04-2024 (P1-P4) og d. 10-04-2024 (P1-P12).  
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7.1. PCB-undersøgelser  

Læsevejledning ɀ PCB luftprøver  

På tegningen og i tabelle n fremgår resultaterne for luftprøverne, som er angivet med GRØN farve 

ved resultater under sundhedsstyrelsen nedre aktionsværdi på 300 ng/mg, GUL ved forureninger 

mellem 300 -3000 ng/mg og RØD ved koncentrationer over 3000 ng/mg.  I.p betyder ikke påvist.  

 

 
 

Foto  Pr.nr.  Lokale  Etage  Placering  N/S/Ø/V  Liter  Temp.  RF % PCB ng/m³  

 

P-15 Ungehuset kontor  Stue Midt i lokale  Vest 140 22 35 i.p 

 

P-16 Ungehuset kopirum  Stue Midt i lokale  Vest 322 22 37 3,3 

 

Der er ikke konstateret PCB -koncentrationer over den nedre aktionsværdi for Sundhedsstyrelsen.  
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7.2. Fugt og mikrobiologisk undersøgelse  

Læsevejledning ɀ prøvetagning for skimmelsvampevækst  

Der er udtaget prøver til analyse for vækst af skimmelsvampe ved destruktive undersøgelser af 

konstruktionerne , jf. figur 1 . Prøverne er udtaget som stikprøver. RØD markering indikerer kraftig 

vækst af skimmelsvampe, GUL markering indikerer ringe til moderat vækst af skimmelsvampe , 

og GRØN markering indikerer ingen vækst af skimmelsvampe.  

 
Figur 1, viser oversigtsplan med prøveudtagning fra den 03-04-2024 (P1a-P4c) og den 10-04-2024 i kursiv (P1A-

P12A). 

Indvendigt er pavillonerne udført med gulvbelægning i linoleum , malede vægge som enten male-

ede profilerede lister eller pladebeklædning og l ofter i enten perforerede gipsplader (pinup -pla-

der) eller træbeton.  
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Der blev udført destruktive undersøgelser i gulve, ydervægge og lofter, dels hvor der var oplys-

ninger om - eller tegn  på vandindtrængning - samt i områder , hvor der ikke var tegn på vandind-

trængning.  

Det kunne konstateres , at der var varierende konstruktionsopbygninger . 

 

7.2.1. Rum-nr. 0.008 , Kontor, Undersøgelser 03 -04-2024  

Ydervægen var opbygget som følger : 

¶ 1 x gips 

¶ Bræddebeklædning  

¶ Vindspærre  

¶ Isolering 25  mm  

¶ Træfiberplade  

¶ Dampspærre (plastfolie)  

¶ Isolering 75  mm  

¶ Vindspærre, banevare  

¶ Udvendig beklædning  

 

Tabel 1. Analysesvar for skimmelprøver P1a, P1b. Analysesvar ses i bilag 10.4. Analyserapport 243925-1. 

Prøve         AFTRYK TAPE  Lokation  

 CFU Skimmelsvampe  Sporer  Hyfer   Rum-nr. 0.008  

P1a 5 

1 

Penicillium spp. 

Mycelia sterilia  
++ + 

 Indvendig side af udvendig 

beklædning, træ  

P1b 2 Gær 
(+) - 

 Indvendig side af træfiber-

plade  

 

Gulvkonstruktionen er opbygget som følger:  

¶ Linoleum  (gulvbelægning)  

¶ Spånplade 20  mm  

¶ Krydsfinér 40  mm  

¶ Krydfinér  28 mm , malet  

¶ Isolering / bundrem  

¶ Jern/stål plade  

 

Indstiks måler i siden af bundrem viser 19 vægt -%, svarende til kraftigt opfugtet.  

  

  



 

 

Side 10 | 243925-1 Version 1 TEKNOLOGISK INSTITUT 

 

Tabel 2. Analysesvar for skimmelprøver P1c, P1d. Analysesvar ses i bilag 10.4. Analyserapport 243925-1. 

Prøve         AFTRYK TAPE  Lokation  

 CFU Skimmelsvampe  Sporer  Hyfer   Rum-nr. 0.008  

P1c 8 

2 

2 

1 

Penicillium spp. 

Aspergillus ochraceus 

Chaetomium sp. 

Aspergillus candidus 

++ ++ 

 Underside af nederste lag 

krydsfiner  

P1d ~40 

~30 

~25 

~10 

3 

Penicillium spp. 

Aspergillus ochraceus 

Aspergillus versicolor 

Aspergillus candidus 

Mucorales sp. 

+++ ++ 

 Gulvkonstruktion, rem mod 

nord, træ  

 

 

 
Billede 1, viser ydervæg ved destruktivt indgreb. 

 
Billede 2, viser konstruktionsopbygning i ydervæg. 

 

 

7.2.2. Rum-nr. 0.009 Gang, Undersøgelser 03 -04-2024  

Det oplyses if m. Undersøgelsen , at der i området har været vandindtræng ning ved loft eller væg.  

  

Loft konstruktionen  er opbygget som følger:  

¶ Træbeton  

¶ Træ-forskalling  

¶ Gips (pin-up) 

¶ Dampspærre (alu folie)  

¶ Træ-forskalling  

¶ Dampspærre (plast)  

¶ Isolering  

¶ Krydsfinér  
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Tabel 3. Analysesvar for skimmelprøver P2a, P2b. Analysesvar ses i bilag 10.4. Analyserapport 243925-1. 

Prøve         AFTRYK TAPE  Lokation  

 CFU Skimmelsvampe  Sporer  Hyfer   Rum-nr. 0.009  

P2a 2 Penicillium spp. +++ +++  Loft, overside af gips  

P2b 7 

~5 

3 

1 

1 

1 

Penicillium spp. 

Ikke-identificerbar svamp  

Gær 

Aspergillus calidoustus 

Chaetomium sp. 

Mycelia sterilia  

(+) + 

 Loft, underside af tagkryds-

finer  

 

 

 
Billede 3, viser loft i flere lag og reparationer på damp-

spærre. 

 
 

 

7.2.3. Rum-nr. 0.004, Kontor, Undersøgelser 03 -04-2024  

 

Ydervægskonstruktionen er opbygget som følger:  

¶ Gips x 1 

¶ Krydsfinér  

¶ Isolering 35  mm  

¶ Dampspærre (plastfolie)  

¶ Isolering 200  mm  

¶ Vindspærreplade  

  






































